SYSTEMY SUFITOWE

Wiecej przestrzeni dla nowosci

Wskazowki montazowe w przypadku pomieszczen wilgotnych

i ptywalni

W przypadku montazu ptyt sufitowych AMF w pomieszczeniach wilgotnych i ptywalniach
nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan dot. materiatu i konstrukcji sufitowe;j:

Odpornosé na wilgo€ ptyt sufitowych

Ptyty AMF Thermatex sg odporne na wilgo¢ do 90%, wzglednie do 95% wzglednej
wilgotnosci powietrza. W tego typu przypadkach nalezy dodatkowo spetni¢ nastepujace
wymagania. W przypadku, gdy ptyta sufitowa znajdowataby sie przez diuzszy czas w
kontakcie z wodg lub wodg ze spryskiwacza , reklamacje z tego wynikajgce nie bedg
uwzgledniane.

Montaz systeméw sufitowych

Dla prawidtowego i zapewniajgcego bezpieczenstwo montazu systemow sufitowych nalezy w
kazdym przypadku zmniejszy¢ rozstaw wieszakéw do wartosci mniejszej niz dopuszczalna
zawarta w normie DIN 18168. Prosze zwroci¢ uwage réwniez na wentylowanie przestrzeni
miedzysufitowej, ktéra wyraznie wydtuza zywotnos¢ konstrukcji. Zalecamy rowniez
zastosowanie konstrukcji antykorozyjne;j.

Oczywiscie te szczegdlnie chronione profile (facznie z wieszakami, kotkami i innymi
metalowymi czesciami konstrukcji) na przestrzeni czasu w agresywnym, w przypadku
basendéw, Srodowisku (wilgo¢, para chloru/ozonu i podobne) nie wykazujg wtasciwosci
odpornosciowych w czasie, zalecamy nanosi¢ na miejsca ciec i otwartego metalu, jak
réwniez na wieszaki, dodatkowag warstwe cynku (np.: za pomoca cynku w aerozolu), kotki
uszczelni¢ za pomocg silikonu.

Konserwacja konstrukcji sufitowej

Zalecamy podpisanie umowy nadzoru z firma wykonawcza, ktéra to firma zobowigze sie do
corocznej inspekcji sufitu. Wszelkiego rodzaju deformacje, pojawienie sie rdzy, plamy
rdzopodobnej na powierzchni, bgdz powiekszenie sie wyprezen miejscowych plam rdzy
powinny by¢ sygnatem do dziatania. Wszystkie wyniki inspekcji muszg zostac pisemnie
przediozone zleceniodawcy tak, aby mozna byto przedsiewzig¢ odpowiednio wczesnie
odpowiednie $rodki zaradcze.




